¢ . l’ernxldm Or ranicos

Ef BUTANOX M-50 s un peraxido de mclilclilml:nnﬁ-_(MEHl‘} de vso general, Se emplea en ¢l curado do resinas _
de poliéster inssturado cn presencia de un acelerante de chﬂaltn a temperatura ambicnte y a elevadas temperaturas, .~

11 sistema de curado BUTANOX M-50 -aceleranic de ct)l!mlln es adeenadn, particularmente; para ¢l corada de

rusinag "geleont’, de resinas para laminados, de lacas y de regubrimientos; pucden fabricarse con este sistema piezas
resistontes a la luz, cosa que no os posible con el ais‘tcma*‘dp curade perixida de benzotlo/acelerante de aming, 0

o

i '5;: -
_l.a cxpcncncm prmtcn obtenida a lo largo de muchm‘. angs mucstra claramente que el bajo contenido e agua. v'
lu ansencia’ 'de compuestos polares en ¢l BUTANOX M- 50 ¢ hacen muy apropiado ¢n lr produecian de pmduc!m b
(_RI’ (p!&atiws reforzados con vidrie) para .qallc.x_cmnus |r|a_nnm, entre olras, . g
En aplicaciones que han de realizarse a lcmpcralura ambmhll. ¢s necesario ¢l uso de un acelerante de cuh.illn (1 pur :
| 'uuupﬂu Acelerante NL49P) con ¢l RUTANOX M: 50 0 ' :
Para un sistema constituido por BUTANOX M- 50 con una resina de polidster ortoftalica reactiva, g M.mdard
ycon ¢l hcelcranh. NLA9P (= 1% cobalto), se du_lcr_mma_rpn Ins signicnies caracieristicas de aplicacion:

2 pper”? BUTANOX M- su + 0,5 pper accl. NL49P g 12 minutos
2 ppcr BUTANOK M-50 + 1,0 pper acel, NL49P L ' 7 minutos

Mwwmm&

e wspwwamnntc

Pcrstm':_' 30 fill 120
2 ppet BUTANOX M-S0 + 0,5 pper accl. NL4OP | 24 41 B3 b
2] ppcr BUTANOX M50 + 1,0 pper acel, NLAOE 17 30 95k

__ '_ (,uwa t-cmpcralura !:cmpo : _
e :Vﬁlmidad de curado expresada como cl twm'pe nptc%arm para alumur una durem Barcol (934- 1) da :
¢ 71045y 25- 30, respectivamente.
R :Cmﬂcnido de estirene residual después de 24 h CR 2(l°{ y subsiguicnte pmlcurado de LRER L‘

.ppCl":) £ parles ;mr-eicnm: de resina




Tiempo de

Tiempo para

Pico cxotérmico

_'g{-.liﬁcaci"m ¢l pico il T e
| min min " R
N pper BUTANOX M-S0 + 0,5 pper acel. NLA9P 13 36 a4 :
Wi pper IEI‘!JTANOX M-S0 + 1,0 pper acel, NLAP 8 26 o4
s Bareol Eslireno residual
NS 25 2 1% h
' aAWC 4 BoC
h h % '%
2 pper BUTANOX M50+ 0,5 pper accl. NLAYP ; 3 15 f 0.3
i 2 ppcr BU'I'ANO‘{ M-50 + 1,0 pper acel. NLAOP o [ 5 0.1

Los ucmpos de vida itil de aplicacion s¢ determinaron a 2[)"& a partir de una mevels de BUTANOX M- 50 yde: iy
resina UP {poliester insaturado) a 20°C,

12h
Th

2 :I"PC'I' BUTANOX M-50
4 pper BUTANOX M-50

Nivel de dosiflcacign

Dependiendo de las condiciones de trabajo, s rccomucndan fos siguicntes niveles de dosificacion de pereido y de
acelerante: | '

~ BUTANOX M-50
acclorante NLASP

i El tantano standard del cnvase para ¢} BUTANOX M-SO €8 dc 30 kg netos.
el Pm-,de semrse tambkn cn envases mis pequends,

: l.n m!‘mmmm que s pmscnin aqul es corpectn y cxacla, cqmado en mnmnnm 12 con los conocimicalos que sohie ¢l particular poscemos g

esle! rr‘tlmnlﬂ. no ﬂhﬂﬂﬂte 2 1o ker que expresamente se indique dé olro nmdu. no ¢ otorga ninguna clase de garantia, Fn vista de que fag « 0 -

mndtdnncu de uw son mnns a nuestro control, declinaimos L‘uulquicr
il'ltlil‘!‘ll' por el o de extos productos, dalos o instrucciones;

rbupombll}dad. incluyenide la violacidn de patentes en que s pudiers 1 )
eg opyri;h: Alrm 190
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P_LMLMSL.E[S.M&_QU IMICAS

NOMBRE COMERCIAL
NOMBRE Q_UIMIC()

FORMULA ESTRUCTURAL

~ CONTENIDO EN IKROXIDO

BALANCE

' PUNTO DE FUSION
PRESION DE VAPOR

" PUNTO DE INFLAMACION

~ TEMP. DE AUTOIGN[CION

smmiumn

”REACCIONES PELIGROSAS

. I’K()DUCTOS PRINCIPALES
DE DESCOMPOSICION

: DATOS TOXICOLOGIC()Sa

LD .!_E), agud, _u'ral (_r:nlan)

" LD 50, aguda, oral (ratas machos)
Le 5(-3,: agﬁda, inhal. (ratas)

1.C 50, aguda, inhal, (ratones)

LD 50, nguda ddnmca (concjos)
Trritacion pnmhrm de piel (concjos)
©Irritacidn de ujos (conejos)

Valor MA(' :

©OLCan, aguda, inhal. {ratas, machos+ hembras)

SPrucha ll(. mu{.ig(.m.cul.ld fAmes) Salmaonells i/nmmmmn

BUTANOX 'M-Sf] '
Peraxido do mclilé-iilcct_mm en plastificante de flalato
CHy ' (1;3 CH,

|' .' | _‘.:.: ! |
HO-0-C-0-0-C-0-DHHO-0-C-0-0H;H.0-0-1

ICJ“'E Hr'zﬁ'i ‘!'-z“':

B% | OXIGENO 90%
: : ACTIVO
63% DMP | APARIENCIA  iquido claro ¢
4% MEK + agna | incoloro
. OLOR tipico
DENSIDAD im kg/m? (20°0) .

irrelevante | VISCOSIDAD 200 r:mnzfs (200 :':-_
sin dé'mr_rnin-ar ACIDEZ ligeramente dcido
por :;ncima de .Ia "iA DT SADT

60°C o mis
(temperatura de dos: '

composicien auto-acs- : - A it

lerada)

p/ L] SRR B T
!

Inmiscible C'(:):il. agﬁé. Soluble ¢n Ralagos,

Como agente muthtn, se descompone violentamente bajo la influcncia

de calor 0 on cuntkclo coh agenles reductores,

Diexido de carl)ont}; agua, deido acético, dcido férmu.u. deido pruplémcf;, :
mctllclllcctuna ": -

i

g 4Hﬂ mg/kg peso del cuerpo (MEKF) |

£ 1017 tmg/kg poso del eucrpo (BUTANOX M-105) .-

i ppm (4 b exposician)(MEKP)
' 2 170 ppm (4 h exposicion) (MEKP)
! 1‘111 mg/l (BUTANOX M-105)
ﬂm mg/kg (BUTANOX M-105)
¢ Itritante (BUTANOX M-50)
i Eklrcmaddmc nto irritante (BUTANOX M-50) -
"ﬂl V0.2 ppm (MITKP)
NL’.{ill\.‘t




- INSTRUCCIONES ADICIONALES
DE MANIPULACION:
: Se: rcct)msrnda una bucna ventilacin.
Usar equipa limpio y herramientas de material inerte (ax cro inoxidable, polictileno, vidrio, etc).
. Todo el cqnupo dehe tener toma de tierra.,
- Utilizar cierres de bola Peleus para pipetcar los pcrdx:dns
o Evitar contacto con piezas oxidadas.

" VERTIDO Y DERRAME:

' DERRAMEEN ROPA:

MAN[PULALION RECOMENDADA Y PR[MEROS AUXILIOS

CON. m m:u
: mcns*nom

EQUJIPO DE I‘RU'I'bLLION' Una hucna ventilacién

 CONDICIONES DE
* ALMACENAMIENTO:

~ ESTABILIDAD:

-’ RIESGO DE FUEGO:

 micion,

Gafas de seguridad .i
Guantes i

: I
gl 'H '
Manicner los envases fugriemente cerrados en un Jugar hicn
ventilado. Temperatura magima de 425°C. Mantener alejados de agentes
reductores, tales como uminas, 4cidos, alealis, compuesios de metales pesidoy

(p.ej. acelerantes, seeantes ah\m(,s metdlicos). No pesar nunca on la nave de -
it ) ' I i

almacenaje, : i

6 meses como minimo en ol cnvase origingl, bajo Jag condicones de
almaccnamicnio antes referidas,

Cuando se trate 'de un, fuegs pequeao, extinguir con polva o con diaxido de
carbona; 4 continuacién cehar agua para evitar que sc vuclva 4 producir. Para
fuegos de mayor énvcrgadura',fhpli_cur grandes cantidades de agua manteni¢ndose
a una distancia de seguridad;;

Mezclar con vermiculita o' con otro compuesto miscible inerte. Recoger Ios reslos
con un recogedor youn leI“O de material incrte, rociando lo que quede con
agun. LLevar los desechos a un lugar seguro. Los desechos NO se deben echar
¢l un recipicnte cnrradn ;

Quitarse la ropa comaminadai'Examindr a picl. $i ha habido contacto con la pici,
lavarse o ducharse; aphcar an ungiento basado en lanofina. Lavar la ropa -
normalmente, PRRRRN

De acucrdo con las regulaciones locales.

Enjuagarse con mucha cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos, No -
usar aceite, Consultar al'mdﬁit‘m.
1 \'
Lavarse con mucha agus yjahﬁn o ducharse; a conlinuacion aplncar un ungiicnto
a hase de lanolina, " ¢ '
; ;
Enjuagarse la hoca. Beber. agha Consultar al medico sl os ncccsarm Sc acunsc;a
tratamicnto médico sinlnmmw

El alectado ha dc sallr al airc libre y permanecer en pbmcmh scmmrgllldﬁ j' :
Allojarle 1a rapa, Consuftar ‘\i médico si ¢s necesario. Se nmmqa Imtumicnln'_
LTI B médico sm[nmiltm Ve
b 'CMQ!F]CAC ION Para mfnrm.acmn mhrt. tranapum, y clasificacion, véase la hujd de datos de
Y TRANSPOR'[ E: negundad de este pmduam :
! NUMERO l_)E REGISTRO: 1338-23-4 - CQDIG() DE AKZO: UC 65421
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